Phwong phap xac dinh kha nang chiu tia cwc tim
VAI BIA KY THUAT — PHUONG PHAP XAC BINH KHA NANG CHIU TIA CU'C TiM, NHIET BO
VA DO AM TIEU CHUAN QUOC GIA TCVN 8482 : 2010
Geotextile — Test method for determination of resistance to degradation by Ultraviolet light,
Temperature and Humidity
L&i néi dau
TCVN 8482 : 2010 dwoc chuyén dbi tir 14 TCN 99 — 1996 theo quy dinh tai khodn 1 Diéu 69 cla
Luat Tiéu chuan va Quy chuan ky thuat va diém a khoan 1 Diéu 7 Nghi dinh s6 127/2007/ND-CP
ngay 1/8/2007 ctia Chinh phd quy dinh chi tiét thi hanh moét sb diéu cGa Luat Tiéu chuan va Quy
chuén ky thuat.
TCVN 8482 : 2010 do Vién Khoa hoc Thay loi Viét Nam bién soan, B Néng nghiép va Phat trién
néng thén dé nghi, Tdng cuc Tiéu chun Do lwéng Chét lwong thdm dinh, Bé Khoa hoc va Céng
nghé cong bd.

VAI BIA KY THUAT - PHUONG PHAP XAC DINH KHA NANG CHIU TIA CUC TiM, NHIET PO
VADPO AM
Geotextile — Test method for determination of resistance to degradation by Ultraviolet
light, Temperature and Humidity
1. Pham vi ap dung
Tiéu chuan nay quy dinh phwong phap xac dinh kha nang chiu tia cwe tim, nhiét do va dé dm cua
tat ca cac loai vai dia k¥ thuat
2. Tai liéu vién dan
TCVN 8222 : 2009, Vai dia ky thuat — Quy dinh chung vé Iay méu, thir m&u va xi ly théng ké.
TCVN 8485 : 2010, Vai dia ky thuat — Phuwrong phap xac dinh cwdng dé chiu kéo va dé gian dai.
3. Thuat ngir va dinh nghia
Trong tiéu chuén st dung cac thuat ngi va dinh nghia sau:
3.1. Vai Dia ky thuat (Geotextile)
Vai Dia k¥ thuat la cac loai vai dwoc san xuét tir polyme tdng hop, khé rong, dang dét, dang
khéng dét, dang phirc hop, cé cac chirc nang: gia cb, phan cach, bdo vé, loc, tiéu thoat nuéc.
Chung dwoc sir dung v6&i cac vat liéu khac nhu: dat, da, bé toéng, ... trong xay dwng coéng trinh.
3.2. Mat d6 chiéu xa (Spectral irradiance)
Mat d6 chiéu xa la nang lwong tinh bang Watt ctia dén chiéu xa, chiéu trén mot mét vudng bé
mat (w/m?).
4. Nguyén tac
Cac mau vai dia ky thuat dwoc chiéu tia cwe tim theo chu ky xac dinh, trong diéu kién dé &m va
nhiét do xac dinh. Sau d6 thir lai cac tinh chat kéo va so sanh véi gia tri cac tinh chat kéo ban
dau dé danh gia kha nang chiu tia cwc tim, nhiét do va d6 &m cla vat liéu.
5. Thiét bj thw
5.1. Thiét bi thir cac tinh chat kéo cua vai ky thuat
CAu tao, nguyén ly van hanh va yéu cau chung cla thiét bj thir cac tinh chat kéo cuia vai dia ky
thuat theo quy dinh ctia TCVN 8485 : 2010; muc 5.
5.2. Thiét bi lay mau
Gdm c6 khudn ldy mau va cac dung cu 14y dau, do, cét.
5.3. Buéng chiéu xa
Budng chiéu xa dwoc trang bi cac thiét bi sau:
5.3.1. Dén chiéu tia cwc tim (UltraViolet Light): D& bdo dam su twong dwong vé buéc séng va
mat dd chiéu xa clGa dén so véi anh sang mét trdi nguwdi ta st dung mot trong hai loai dén sau dé
chiéu tia cwc tim.
a) Bén hé quang xenon cyc tim (UV, xenon-arc):
DPén hd quang xenon cwe tim ¢ cac thong sb ky thuat ghi trong Bang 5.3.1a
Bang 5.3.1a — Cac thong sé ky thuat cia dén hd quang xenon cwc tim

Buwéc séng (L) Mat do chiéu xa
nm W/m?

Nho hon 290 0,0

290 dén 320 33+1,1




320 dén 360 23£25

360 dén 400 33+5,0

b) Bén huynh quang cyc tim (UV, Fluorescent):
Bén huynh quang cyc tim c6 thdng so ky thuat ghi trong Ban 5.3.1 b
Bang 5.3.1b — Cac théng so ky thuat cia dén huynh quang cwc tim

Bwéc séng (L) Mat doé chiéu xa (W/m?)
nm Dang | (340 nm) Dang két hop
290 dén 320 3,10 6,00
320 dén 360 25,10 22,00
360 dén 400 11,00 18,00

5.3.2. Gia d& mau thiy

Gom hai tAm lwéi bang nhau hinh vuéng ho&c chi nhat dan bang thép khéng ri, kich thwéc mét
lwdi tr 15 mm dén 20 mm; dwong kinh soi thép khoang 1 mm. Mau thir dwoc kep gitra hai tAm
lwéi chiém tr 87% dén 90% tdng dién tich lwéi thép.

5.3.3. Nhiét ké vach den (black thermometer)

Nhiét ké vach den dwoc dét & vi tri thich hop trén gia d& mau dé diéu chinh va khéng ché nhiét
do thir. Viéc chon va diéu chinh nhiét dé trén nhiét ké vach den dwoc didu khién bing dong khi
lanh tudn hoan.

5.3.4. Thiét bj xac dinh mat do chiéu xa

- Thiét bi xac dinh mat d6 chiéu xa bao gém: Thiét bi do mat dé chiéu xa trén bé mat mau thir va
mat do chiéu xa tong.

- Thiét bj xac dinh mat do chiéu xa trén bé mat dat tai vi tri sao cho mat do chiéu xa ma thiét bj do
nhan dwoc phai twong dwong véi mat dd chiéu xa trén mau thie.

- Khi do mat d6 chiéu xa bé mét déi véi loai dén Huynh quang cwe tim dang | c6 buéc séng 340
nm; d&t thang buéc séng cua thiét bi do trong khoang ttr 300 nm dén 40 nm.

- Khi do nhiét do mat do chiéu xa bé& mat dbi véi loai dén hd quang xenon cwe tim, d&t thang
bwéc séng cua thiét bi do tr 300 nm dén 400 nm.

5.3.5. Thiét bj tao am

Thiét bi phun hoi nwéc tao &m gén lién véi budng chiéu xa.

6. Mau thir

Quy trinh ché tao mau thi:

6.1. LAy mau I&n hinh vuéng tai hai vi tri bat ky trén mé méau, chiéu dai canh 1a 1 m; sao cho mot
trong bdn canh song song hodc vudng géc véi mét trong hai chiéu doc vai (md) hodc chiéu
ngang vai (cd)

6.2. Dbi v&i vai dia ky thuat dang khéng dét, chiéu cha vai la chiéu doc (md) va chiéu ngang (cd).
Déi voi vai dia k§ thuat dang dét, chiéu cta vai la chiéu cudn (warp) va chiéu khd (weft). Danh
d4u chiéu doc va ngang ctia vai. Sau d6 chia méi mau Ién thanh 114 mau nhd; mdi mau nhd ¢
kich thwée dai va rong twong tng 1a 150 mm va 50,8 mm. Xem Hinh 6.1.

6.3. LAy ngau nhién 20 mau dén 25 mau nhé dwa sang budng chiéu xa dé xac dinh kha nang
chiu tia cwc tim, dd 4m va nhiét dé cta vat liéu bi chiéu xa. S& mau con lai dung dé xac dinh cac
tinh chéat kéo clia mau khéng chiéu xa.
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CHU DAN:
md 1a chiéu doc vai
cd la chiéu ngang vai
warp la chiéu cuén
weft 1a chiéu khé
Hinh 6.1 — Hwéng dan cach ché tao mau tho
CHU THICH:
Khi chia tach mAu phai ghi chép va danh s6 thr tw, ky hiéu mau ... hét strc cn than, tranh
treong hop nham lan cac mau & cac chiéu vai khac nhau.
7. Cach tién hanh
Phép thir thuc hién trong diéu kién tiéu chuén theo quy dinh ctia TCVN 8222 : 2009, cach tién
hanh nhw sau:
Buwdc 1: Chon quy trinh thi.
Buwdc 2: Xac dinh cac tinh chat kéo theo méi chiéu cla vai (cwdng dd chiu kéo va dé gian dai khi
dirt) cila mau khéng chiéu xa.
Buwdc 3: Xéac dinh céac tinh chét kéo theo méi chiéu clia vai (cwdng do chiu kéo va do gian dai khi
dirt), ctia mau bi chiéu xa.
Budc 4: So sanh két qua thr clia cadc mau bi chiéu xa va khong chiéu xa.
7.1. Chon quy trinh chiéu xa cho mau thir
Do kha nang chiu tia cwe tim cla tirng loai vai dia ky thuat khac nhau nén phai chon thoi gian
chiéu xa va quy trinh chiéu xa sao cho sau khi chiéu xa céc tinh chat kéo clia mau thi phai thay
dbi rd rét so v&i ban dau. Khi d6 viéc danh gia do bén déi véi tia cuwc tim cla vat liéu méi chuén
Xac.
7.1.1. Thoi gian chiéu xa
+ Ché d6 thi tiéu chuén: thdi gian chiéu xa lién tuc 500 gid. Néu trong qua trinh chiéu xa bi gian
doan vi ly do nao do thi thoi gian bi méat sé bu vao cudi giai doan thir.
+ Ngoai ché do tht trén, con thir & ché do 150 gi¢, 300 gid va 720 gid, tuy theo yéu cau cu thé
clia tlrng cong trinh.
7.1.2. Quy trinh chiéu xa
Dbi véi méi loai dén khac nhau thi quy trinh chiéu xa ciing khac nhau. Do vay tuy thudc vao thiét
bi hién co trong trong phong thi nghiém ma chon moét trong hai quy trinh sau:
7.1.2.1. Quy trinh chiéu xa déi véi loai dén hd quang xenon circ tim
+ Chon loai dén hd quang xenon cwc tim c6 cac théng sé ky thuat cho trong Bang 5.3.1a.
+ Duy tri nhiét dd thir & 65°C + 3°C tirc la nhiét ké vach den ludn chi & 65°C + 3°C
+ Duy tri 6 4m 50% + 5%
+ Chu ky thir Ia 120 phut; trong dé 18 phat phun nwéc va 102 phat chiéu xa.
Duy tri chu ky chiéu xa v&i cac diéu kién trén cho t6i khi di thdi gian thir theo yéu cau.
7.1.2.2 Quy trinh chiéu xa déi vé&i loai dén huynh quang cuc tim
+ Chon loai dén huynh quang cuc tim cé cac thong sb k§ thuat cho trong Bang 5.3.1b.



+ Quy trinh chiéu xa dwoc chia thanh hai giai doan.

Giai doan th& nhét:

- 4 gi®» chiéu tia cwe tim trong trang thai kho: nhiét do 60°C + 3°C; d6 &m 10% + 5%

- Ngtrng chiéu xa trong 4 gid, duy tri hé théng & nhiét d6 50°C + 3°C

CHU THICH:

Do day ctia mau thr Ia nguyén nhan cla sy cach biét. Do vay, thoi gian chuyén tiép gitra hai giai
doan it nhat 1a 2 gi& d& mau thr dat trang thai can bang nhiét.

Giai doan th& hai:

- 5 git» chiéu tia cwc tim trong trang thai kho: nhiét dd 500 + 3°C; d6 &m 10% + 5%

- Vira chiéu xa vira phun nwéc trong 1 gi& & nhiét d6 20°C + 3°C.

Duy tri chu ky chiéu xa v&i cac diéu kién trén cho t&i khi da thoi gian thir theo yéu cau.

7.2. X&c dinh cac tinh chat kéo clia cac mau khéng chiéu xa.

7.2.1. Chuan bi mau thir

Trong sé mau khdng chiéu xa, sau khi da dwoc diéu hoa dd thdi gian trong didu kién tiéu chuén
ldy ngau nhién 10 mau trong d6 5 mau c6 chiéu dai theo chiéu doc vai (md) va 5 mau c6 chiéu
dai theo chiéu ngang vai (cd).

- Chinh lai kich thuwéc tirng mau sao cho chiéu dai va chiéu rong twong &ng la 150 mm va 50
mm, chinh xac dén 0,1 mm.

7.2.2. Thi tinh chéat kéo

Tién hanh thtr cwdng do chiu kéo va do gian dai khi dit theo méi chiéu doc va ngang vai: Toan
bd quy trinh thao tac thiét bi kéo nhuw sau:

- Chinh khoang cach gitra hai ngam kep mau cua thiét bi kéo bang 75 mm + 1 mm

- L&p mau th&r vao ngam kep méau theo quy dinh cua tiéu chudn TCVN 8485 : 2010.

- Chon thang lwc clia may sao cho mau thir dirt trong khoang tir 10% dén 90% cla thang lwc do.
- Chon téc do kéo 100 mm/min.

- Pat thiét bj tw ghi hodc may tinh & ché d6 lam viéc.

- Cho may kéo chay cho t&i khi mau thir dirt hoan toan.

7.2.3. Lwu két qua thir

- Sau khi th&r i 10 mau, lwu két qua thtr cworng d6 chiu kéo va dd gian dai khi divt theo méi
chiéu doc va ngang vai.

CHU THICH:

Cac két qua thir nay chi cd y nghia lam co s& dé déi chirng véi két qua thlr cac mau bi chiéu xa,
qua dé danh gia dd bén khang U/V cla vat liéu. Két qua nay khong phai 1a cwérng dd chiu kéo va
dé gian dai khi dit clia vat liéu.

- Ky hiéu két qua thir cac tinh chét kéo clia cac mau khong chiéu xa [a Xno

7.3. Xac dinh cac tinh chét kéo clia cac mau bj chiéu xa

7.3.1. Chuén bj m&u thir

- Trong sb mau da qua giai doan chiéu xa, ldy ngau nhién 10 mau trong d6 5 mau c6 chiéu dai
theo chiéu doc (md) va 5 mau cé chiéu dai theo chiéu ngang vai (cd).

- Chinh lai kich thuwéc tirng mau sao cho chiéu dai va chiéu réng twong trng 1a 150 mm va 50
mm; chinh xac dén 0,1 mm.

7.3.2. Thi tinh chéat kéo

Tién hanh thir cac tinh chét kéo bao gdm cudng do chiu kéo va do gian dai khi dit, theo méi
chiéu ctia vai. Quy trinh thao tac thiét bi theo quy dinh tai muc 7.2.2

7.3.3. Lwu két qua thir

- Sau khi th i 10 mau, lwu két qua thir cwéng d6 chiu kéo va do gian dai khi diet theo méi
chiéu doc va ngang vai

- Ky hiéu két qua thir cac tinh chét kéo clia cac mau bj chiéu xa la Xnt

8. Tinh toan két qua

8.1. Loai bd cac két qua di thuwdng theo quy dinh cia TCVN 8222 : 2009 va thi lai cac mau 4y tir
mét cudn.

8.2. Tinh céc gi4 tri trung binh cwdng dé chiu kéo va do gian dai khi dit theo mébi chiéu doc va
ngang vai clia cac mau thir c6 va khong bi chiéu xa.

8.2.1. Tinh gié tri trung binh cwdng dd chiu kéo va do gian dai khi d&t theo méi chiéu clia cac
mau khong chiéu xa nhw sau:



Xo= 5 Xno/ N (8.2.1)
Trong do:
Xo 1a gia tri trung binh méi tinh chat kéo clia cac mau thir khéng chiéu xa theo chiéu doc va
ngang vai. Th& nguyén cla Xo phu thudc vao méi tinh chat kéo cu thé. Bi véi cwong do chiu
kéo thi Xo do bang kiléNiuton trén mét (kN/m); dd gian dai thi Xo do bang phan tram (%).w
Xno 1a gid tri m&i tinh chét kéo clia tirng mau thir khéng chiéu xa theo chiéu doc va ngang vai.
Thir nguyén clia Xno phu thudc vao méi tinh chét kéo cu thé, twong ty nhw trén.
nla sb lwong mau th.
8.2.2. Tinh gia tri trung binh cwéng do chiu kéo va do gian dai khi dit cla cac mau bi chiéu xa
theo chiéu doc va ngang vai theo cong thirc:

Xt: ZXm/n (822)
Trong do:
X 1a gia tri trung binh méi tinh chat kéo ctia cac mau thir bi chiéu xa theo méi chiéu doc va ngang
vai. Th& nguyén cla X: phu thudc vao mdi tinh chat kéo cu thé. Béi véi cwdng do chiu kéo thi X
do bang kiloNiuton trén mét (kN/m); do gian dai thi X; do bang phan tram (%)
Xt 14 gid tri méi tinh chét kéo cta tirtng mau thir bj chiéu xa theo mébi chiéu doc va ngang vai. Th
nguyén cta Xq phu thudéc vao méi tinh chat kéo cu thé, twong ty nhw trén
n 1a sb lwong mau thir
8.3. Tinh céc gié tri thay déi vé lwgng cuong d6 chiu kéo va do gian dai khi dit theo méi chiéu
doc va ngang vai ctia cac mau thlr cé va khong bi chiéu xa, theo cong thirc:

AX = Xo — Xt = (ano - ant) /n (83)
Trong do:
AX 14 gia tri thay d6i vé lwong dbi véi méi tinh chat kéo theo méi chiéu cla cac mau thir co va
khéng bj chiéu xa
Néu AX mang diu dwong (+) nghia la tinh chat dé giam vé lwgng; ngwoc lai AX mang dau am (-)
tinh chat do tang vé lwong.
8.4. Tinh céc gia tri thay d6i phan tram déi véi cuong d6 chiu kéo va do gian dai khi dit theo mai
chiéu doc va ngang vai ctia cac mau thir c6 va khong bj chiéu xa, theo cong thirc:

P =100 x (Xo — X / Xo (8.4)
Trong do:
P la gia tri thay d6i vé phan tram dbi véi méi tinh chat kéo clia cac mau thir c6 va khong bi chiéu
xa, tinh bang phan tram (%).
CHU THICH:
Danh gia két qua: Két qua thir dworc chap nhan khi dat yéu cau thiét ké dbi véi tirng cong trinh cu
thé. Trong trworng hop khdng cé quy dinh cu thé cla thiét ké, két qua thir dwoc chip nhan khi P
khéng nhé hon 70%.
8.5. Cac gié tri tiéu biéu
Khi thir d6i véi loai vai dia ky thuat bat ddng huéng, cac gia tri tiéu biéu sé& dwoc tinh riéng cho
moi huwéng theo tiéu chudn TCVN 8222 : 2009.
8.5.1. Gia trj trung binh Lwc chinh xac t&i 0,1 kN;
Do gian dai chinh xac t¢i 1%
8.5.2. B9 léch chudn:  Lwc chinh xac t&i 0,01 kN;
Do gian dai chinh xac t¢i 0,1%

8.5.3. Do bién thién chinh xac t6i 0,1%
CHU THICH:
Céc két qua loai bd qua theo quy dinh tai muc 8.1, khéng dwa vao tinh toan, nhwng phai ghi chép
céac két qua nay va bao céo riéng.
8.6. Nhirng yéu cau déi véi viéc thir tiép theo
8.6.1. Kha nang lap lai két qua
Khi hé sb bién thién tinh theo quy dinh tai muc 8.5, vwot qua 20% thi can ting thém sb lwong
mau thir dé& thu dwoc két qua ndm trong pham vi sai léch cho phép theo quy dinh ctia TCVN
8222 : 2009 va sb lwong mau thir tinh theo TCVN 8222 : 2009; muc 6.
8.6.2. C4c gidi han sai s6:
Kiém tra cac két qua thu duoc theo quy dinh tai muc 8.5, dé ddm bao cac gidi han sai sé thuc té
khéng vwot qua gi¢i han quy dinh. Sai sb dwoc coi la théda man néu sé 1an thi tinh theo TCVN



8222 : 2009 khéng vwot qua thye té. Nghia la cac két qua thr 1a thda man khi thtr da s6 lan va
dap rng yéu ciu clia cac muc 8.5.1 va 8.5.2.

9. Bao cao thir nghiém

Bao cao th&r nghiém bao gdm cac ndi dung sau:

- Vién dan tiéu chuén nay;

- S, ky hiéu thiét bj dung dé thiy;

- Thtr nguyén dung tinh toan két qua;

- C4c gia trj tiéu biéu ctia phép thiy;

- C4c gia tri riéng |18 nhu: két qua thir cha tirng mau;

- Théng tin chi tiét vé cac két qua coi la di thwong;

- Céac thay ddi vé diéu kién, quy trinh thir so véi tiéu chuan néu cé;

- Théng tin chi tiét vé cac két qua bi loai bd, k& ca nguyén nhan khéng dung cac két qua do dé
danh gia céc tri sb tiéu biéu.

- C4c thong tin v& mé mau, mau thi, diéu kién thir nhw:

+ Tén don vi, ca nhan gt mau.

+ Tén mau, ky hiéu mau.

+ Tén céng trinh, hang muc, vi tri ldy mau, ngay thang ndm 4y mau, glri mau, ... néu mau lay
ngoai cong truweng l&p dat, thi cong va phai cé chi ky xac nhan cla tw van giam sat.

+ Khéi lwong mau:

- Ngay thang nam th&r mau.

- Kiéu diéu hoa mau

- Nhiét do, do &m khi diéu hoa mau va khi thtr mau.

10. Lwu mau

- Mau lwu c6 dién tich nhd nhat 1m?2.

- Lwu mau trong diéu kién tiéu chuan theo quy dinh ctia TCVN 8222 : 2009

- Thoi gian lwu mau téi thiéu 1a 28 ngay.

THU MUC TAI LIEU THAM KHAO
[11 EN12224 : 1996 E “Geotextiles and geotextile — related products — Determination of the
resistance to weathering”
[2] ASTM — D 4355 — 99: “Standard Test Methods for Deterioration of Geotextiles from Exposure
to Ultraviolet Light Water (Xenon-Arc Type Apparatus)”



